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Materiali naturali per   
l’efficienza energetica negli edifici 
Il patrimonio edilizio mondiale raddoppierà entro il 2060 e per contrastare i cambiamenti climatici, 

sarà cruciale abbattere le emissioni di gas serra nella realizzazione di edifici nuovi o negli interventi di 

riqualificazione. Nell’ambito del progetto SOS, l’ENEA sta sperimentando lo sviluppo di pannelli strutturali 

multifunzionali, eco-sostenibili e ‘intelligenti’ basati sull’utilizzo di materiali naturali di origine vegetale o 

animale come la canapa o la lana che consentono di ridurre fortemente la CO2 in sostituzione di quelli di 

origine petrolchimica.
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A 
bitazioni e capannoni pro-
ducono l’11% delle emis-
sioni globali di CO2, pari 
al 40% del totale, già nel 

processo di costruzione e durante l’in-
tero ciclo di vita dell’edificio. Il resto è 
prodotto dalla loro gestione, dall’energia 
utilizzata per riscaldare, raffreddare e il-
luminare. Cercare di abbattere le emis-
sioni nella fase pre-uso degli edifici è, 
quindi, cruciale, per la mitigazione 
dei cambiamenti climatici, poiché si 
prevede che, con le nuove costruzioni, 
il patrimonio edilizio mondiale rad-
doppierà entro il 2060. L’altra necessità 
è quella di riqualificare gli edifici se-
condo alti standard di efficienza ener-
getica, utilizzando quanto più possibile 
materiali a basso impatto ambientale 
in grado anche di migliorare la qualità 
della vita degli utilizzatori finali. Il qua-
dro normativo spinge verso l’utilizzo di 
prodotti sostenibili che portano gli ope-
ratori economici ad adeguarsi alle nuo-
ve richieste dei committenti sia nella PA 
sia nei privati. Si rende quindi quanto 
mai urgente rivedere l’attuale modello 
produttivo del settore delle costruzioni 
per migliorare la gestione dell’intera 

catena del valore e del relativo flusso 
di rifiuti [1]. È fondamentale adeguar-
si già nella fase di design prevedendo 
l’utilizzo di materiali riciclati, materie 
prime seconde provenienti anche da 
altri settori produttivi, possibilmente 
vicini territorialmente. Questo permet-
terebbe il cambio di modello produttivo 
da lineare a circolare, garantendo un 
minor impatto ambientale nella produ-
zione e nell’utilizzo degli edifici.

Materiali, prodotti e processi eco-in-
novativi
In quest’ottica si inserisce il progetto di 
ricerca e sperimentazione industriale 
SOS “Materiali avanzati ed eco-so-
stenibili per applicazioni in Smart 
Operating Shelter” che ha l’obiettivo 
di sviluppare materiali avanzati ed 
eco-sostenibili per pannelli strutturali 
multifunzionali, ‘intelligenti’ e riconfi-
gurabili, per shelter sanitari mobili, ov-
vero strutture ospedaliere chirurgiche 
ibride trasportabili, pronte per l’impiego 
in poche ore dall’arrivo, senza necessità 
di personale specializzato per il mon-
taggio. Le strutture sono pensate per 
garantire continuità di funzionamento 

agli ospedali nei casi di ristrutturazione, 
programmata e non, dei blocchi opera-
tori, nei casi di inagibilità temporanea 
delle sale operatorie e nelle emergenze.
Il progetto SOS, iniziato nel 2018, è 
ormai alle battute conclusive ed è in 
atto la realizzazione di un dimostrato-
re di shelter in cui vengono utilizzati, 
come coibentanti, materiali naturali e 
sostenibili utilizzando materie prime 
seconde finalizzate a garantire rispar-
mio energetico e comfort abitativo su 
cui verranno effettuati ulteriori studi 
microclimatici. Di seguito è riportato 
il contributo ENEA al progetto riguar-
dante lo sviluppo e studio di prodotti 
e processi eco-innovativi (materiali 
naturali di origine vegetale come la 
canapa o di origine animale come la 
lana ad esempio), nonché lo sviluppo 
di nuovi modelli di business e consumo. 
Una delle finalità del progetto SOS, che 
vede come capofila la società leccese R.I. 
SpA, è la riprogettazione degli shelter 
anche dal punto di vista dei materiali, 
cercando di sostituire quelli di origine 
petrolchimica con materiali eco-so-
stenibili e a basso impatto ambientale. 
Oltre a consentire l’utilizzo di pannelli 
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termoisolanti di origine naturale nella 
parte esterna della pannellatura (Figura 
1, punto 2), le attività dell’ENEA sono 
state rivolte alla sostituzione del core iso-
lante interno al pannello sandwich pro-
gettato dal consorzio CETMA (Figura 1, 
punto 4). Un’indagine di mercato tra le 
maggiori aziende italiane produttrici di 
isolanti naturali ha evidenziato numero-
se soluzioni commerciali già impiegate 
nel settore della riqualificazione edili-
zia, con eccellenti caratteristiche tec-
niche e di isolamento termo-acustico.
I materiali isolanti naturali realizzati 
sia in fibre vegetali (canapa e kenaf) 
che animali (lana di pecora) si disco-
stano tra loro sia per contenuto e tipo 
di fibra, che per le caratteristiche tecni-
che quali densità, dimensioni dei pan-
nelli, conducibilità termica ed infiam-
mabilità. I pannelli isolanti più idonei ai 
requisiti progettuali, sono stati selezio-
nati in base alla densità, conducibilità 
termica ed infiammabilità (Tabella 1). 

È noto infatti che i pannelli isolan-
ti di origine sintetica sono dotati 
di bassi valori di densità e di con-
ducibilità termica e inoltre risul-
tano generalmente infiammabili.
I test di infiammabilità condotti sui 
campioni di isolanti totalmente na-
turali hanno evidenziato invece, una 
elevata capacità di autoestinguenza. 
Dalla stima dei dati relativi alla carbon 
footprint, in termini di impatto am-
bientale emerge che gli isolanti natu-
rali consentono un risparmio medio di 
CO2 del 75% rispetto a quelli di origine 
petrolchimica (kg CO2 eq. per ogni kg 
di materiale utilizzato). Inoltre, gli iso-
lanti a base di fibre di canapa risultano 
essere durevoli nel tempo oltre che ri-
ciclabili al 100%. Dall’analisi dei costi 
emerge che rispetto ai prodotti com-
merciali in PUR l’utilizzo di pannelli in 
fibre vegetali comporti una riduzione 
dei costi dal 15% al 35% e dal 40% al 
70%, nel caso di quelli in fibre animali. 

Fig. 1  Progetto della pannellatura esterna 
dello shelter. La parete del perimetro esterno 
dello shelter è stata progettata da R.I. SpA, 
capofila del progetto

Materiale
(composizione  %) 

Densità
(kg/m3)

Conducibilità 
termica (W/m·K)

Trasmittanza 
termica (W/m2 ·K)

Reazione al fuoco
UNI EN ISO 13501-1

CANAPA 
(97%  canapa  e 3% fibre tessili di riciclo)

50 0,031 0,47 E 

KENAF e CANAPA 
(85% kenaf-canapa  e 15% PEs)

20 0,041 0,6  F

CANAPA e KENAF 
(80% canapa-kenaf. bio  e 20% PEs)

30 0,047 0,69 B2 

CANAPA 
(85% canapa  e 15% PEs)

30 0,04 0,6 E 

CANAPA E LANA DI PECORA 
(50% canapa  e 50% lana di pecora)

130 0,038 n.d. n.d. 

LANA DI PECORA
 (100%  lana di pecora)

30 0,032 0,49 B2 

LANA DI PECORA 
(85%  lana di pecora  e 15% PEs)

20 0,038 0,57 E 

 LANA DI PECORA
 (75%  lana di pecora  e 25% PEs)

19 0,038 0,57 E 

LANA DI PECORA 
(100%  lana di pecora)

120 0,04 n.d. n.d. 

 PUR 
(poliuretano)

40 0,022 0,36 F

Tab. 1  Confronto tra pannelli isolanti in fibre naturali e pannelli in schiuma PUR: caratteristiche tecniche



1073/2020 | Energia, ambiente e innovazione

FOCUS ENEA_

La scelta dei materiali in un’ottica di 
bioeconomia circolare
Per selezionare i materiali naturali coi-
bentanti più idonei alla sostituzione 
di quelli di origine petrolchimica, si è 
partiti dallo studio del loro intero ciclo 
e della loro provenienza, in modo da co-
struire insieme alle imprese del territo-
rio un approccio virtuoso di economia 
circolare quanto più possibile a km 0. 
I materiali individuati sono stati ca-
napa e lana ma per la sperimentazio-
ne nello shelter si è scelta la lana che, 
se non ritirata presso l’allevamento 
di ovini, deve essere smaltita come 
rifiuto speciale, con forti oneri eco-
nomici e di gestione per l’allevatore. 

Il pannello in lana inoltre non contiene 
fibre polimeriche di supporto, per cui, a 
fine vita, è direttamente compostabile.
In Italia la lana sucida, ovvero sporca e 
grezza proveniente dalla tosa annuale, 
necessaria per il benessere dell’anima-
le, produce in generale lana grossolana 
con fibra di bassa qualità (rispetto ad 
esempio, alle fibre finissime prove-
nienti dall’Australia e dall’Argentina), 
non adatta al settore tessile tradizio-
nale per cui trova impiego in settori 
tecnici alternativi, quali ad esempio la 
produzione di feltri o pannelli isolanti. 
Il nodo cruciale della filiera della lana 
pugliese è il lavaggio perché gli aspetti 
legati alle operazioni di lavaggio, carda-
tura e filatura della lana, per imposizioni 
normative e per assenza, al momento, di 
realtà operanti sul territorio regiona-
le, sono stati affidati fuori regione [2]. 

Per questo motivo, nell’ambito di alcu-
ni progetti regionali si è cercato di pro-
muovere la nascita di un centro di rac-
colta, selezione e commercializzazione 
di lana su scala nazionale, con allarga-
mento dell’intero bacino di approvvi-
gionamento al Sud d’Italia e favorire la 
collaborazione tra realtà extra-regio-
nali già operanti per il trasferimento 
tecnologico, creando innovazione nel 
settore delle costruzioni e riqualifi-
cazioni edilizie, in chiave sostenibile.

Proprietà dei materiali naturali: la con-
ducibilità termica
Nei laboratori del Centro Ricerche 
ENEA di Brindisi sono stati testati i 
materiali naturali per studiarne alcune 
proprietà chimico fisiche funzionali al 
loro utilizzo negli shelter; qui di segui-
to si riportano, in particolare, i risultati 
delle misure di conducibilità termica 
e reazione al fuoco. Nello specifico, è 
stato condotto uno studio sugli effet-
ti di un invecchiamento accelerato in 
camera climatica, secondo la norma 
UNI EN 14509:2014 appendice B [3] 
per valutare se e come un deperimen-
to dei materiali isolanti naturali possa 
modificare il loro potere di isolamento 
termico. Lo studio è stato realizzato su 
differenti pannelli commerciali costi-
tuiti esclusivamente da lana di pecora. 
L’invecchiamento dei pannelli isolanti è 
stato condotto in camera climatica con 
un ciclo di circa 3 mesi in regime con-
trollato, a temperatura costante di 90 °C 
ed umidità costante del 15%. Duran-
te il ciclo di invecchiamento i provini 
(Figura 2) sono stati monitorati men-
silmente relativamente agli andamenti 
della densità, della morfologia e della 
conducibilità valutata seguendo le indi-
cazioni della UNI EN ISO 22007-1:2018 
e UNI EN ISO 22007-2:2015 [4-5].
Dai risultati delle prove effettuate, gli 
effetti indotti dall’invecchiamento acce-
lerato fanno osservare una sostanziale 
invariabilità della conducibilità termica 
e della densità dei materiali investigati. 
Nello specifico si registra una variazio-
ne del valore di conducibilità compreso 
tra il 2 e il 5% ed una variazione di den-

sità non superiore al 10%. Infine l’ana-
lisi morfologica dei provini a fine ciclo 
evidenzia comportamenti differenti per 
prodotto, da un leggero infeltrimen-
to delle fibre per alcuni, fino ad una 
marcata esfogliazione, infragilimento 
e imbrunimento delle fibre per altri, 
già a temperature superiori ai 50 °C.

Le prove di reazione al fuoco esegui-
te nel Laboratorio Polimeri del Centro 
ENEA di Brindisi sono state effettuate 
con l’ausilio di due attrezzature: cono 
calorimetro e infiammabilimetro. 
Il metodo ISO 5660 [6] utilizzato con 
il cono calorimetro (Figura 3) per-
mette di misurare la velocità di rila-
scio del calore che evolve da un cam-
pione per unità di tempo e superficie 
(Heat Release Rate, (HRR) in kW/m2) 
sottoposto a irraggiamento costan-
te e che brucia per auto-ignizione.
I materiali sottoposti ai test ISO 5660 
sono stati di due diverse tipologie:

Fig. 2  Provini in camera climatica

Fig. 3 Prove di reazione al fuoco con il cono 
calorimetro (metodo ISO 5660) eseguite nel 
Laboratorio Polimeri del Centro ENEA di 
Brindisi
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1. materiali di origine naturale qua-
li: pannelli di lana di pecora 100% e 
pannelli di canapa/PEs da inserire 
nelle pannellature esterne dello shel-
ter A (Figura 1, punto 2)

2. materiali “bio based” a base polime-
rica forniti in forma di sandwich (Fi-
gura 1, punto 4). Sono stati analizzati 
due sandwich: uno a base polime-
rica con un core di PET e ritardan-
te alla fiamma (RF) e l’altro con core 
pressato di canapa/PEs; in entrambe 
i sandwich le “skins” (lamine esterne 
del pannello) sono state realizzate in 
più strati di tessuto di lino impregnati 
con resine termoindurenti biobased. 

I risultati dei test effettuati con il cono 
calorimetrico sui pannelli di lana e 
di canapa sono in linea con i valori 
riportati in letteratura. Relativamen-
te alle strutture sandwich i test han-

no evidenziato che quelli con core 
di canapa contribuiscono in misu-
ra minore a sostenere un incendio.
Il test di prova al fuoco alla picco-
la fiamma (UNI 8456) effettuato con 
l’infiammabilimetro, simula la fase di 
innesco dell’incendio sul materiale. 
Dai risultati delle prove (UNI 8456) 
si evince che i pannelli 100% di lana 
di pecora, di canapa/PEs e di PET con 
RF sono di classe 1, mentre il pannel-
lo di poliuretano espanso è di classe 2. 

Considerazione finale
Occorre infine evidenziare l’importanza 
che università e istituti di ricerca pro-
ducano studi e divulghino i risultati 
circa il comportamento chimico-fisico 
dei materiali innovativi per l’edilizia. 
Questo settore ha, infatti, necessità di 
informazioni, dati, approfondimenti 
qualificati che supportino lo sviluppo 
di prodotti e processi a basso impatto 

ambientale, nonché dello sviluppo di 
servizi, analisi di filiere, coinvolgimen-
to di stakeholder e supporto a percorsi 
di progettazione di politiche efficaci.
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